
PRODUKTIONSKONTROLL

RAPPORT
utfärdat av ackrediterat provningslaboratorium
TEST REPORT issued by an Accredited Testing Laboratory

Ackred. nr. 1523
Provning

ISO/IEC 17025

Sidan 1 av 1
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Beställare

NCC Industry AB Stenungsund

Box 2

444 21 STENUNGSUND

Produkt

Vindsiktad 0/2

Leverantör

NCC Industry AB Stenungsund
Entreprenör

Objekt

NCC Industry AB. Prod.kontr. Kross Stenungsund

Provtagningsdatum

2024-11-25

Ankomstdatum

2024-11-25

Referens

Provtagningsplats

Upplag
Provtagare

JM
Märkning

V.48

Analys start

2024-11-25

Analys slut

2024-11-26

ID

Passerad mängd, vikt-%

Kornstorleksfördelning SS-EN 933-1

Provresultat Fraktion

(mm)+/-

Värde

SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning

Tvättning och siktning

Materialets totalvikt (g) 382,6

SS-EN 932-1 Provtagning av ballast (st)

Notering

Ort och datum

Hisings Kärra 2024-11-26

Provresultatet avser endast till laboratoriet inkommit prov.

(EA) = Ej ackrediterad metod. (E) = Enkelprov. Denna rapport får endast återges i sin helhet.

Kundbilaga finns på http://www.ncc.se/lab
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